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Monofilament mit optimierter Strapazierfahigkeit

DuraFil

Perlon® - The Filament Company

Perlon® — The Filament Company - ist eine innovative
und globale Unternehmensgruppe, die sich auf die Her-
stellung von synthetischen Filamenten spezialisiert hat.
Die gemeinsame Perlon®-Gruppe erwirtschaftet mit rund
850 Mitarbeitern und einer Kapazitdt von 23.000 Tonnen
einen jahrlichen Umsatz von ber 150 Mio. Euro. Wir
produzieren an Standorten in Deutschland, Polen, den
USA und in China.

Durch unsere technische Expertise und unsere Innovati-
onskraft entwickeln wir Produkte von exzellenter Qua-
litdt fir unsere Kunden. Das umfassende Produktport-
folio basiert auf einer Vielzahl von Rohstoffen. Diese
werden entsprechend der beabsichtigten Anwendung
modifiziert und zu anwendungsspezifischen Filamen-
ten hoher Qualitdt verarbeitet. Die gleichbleibend hohe
Qualitat unserer Produkte setzt weltweite Mal3stabe.
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The Filcment Company

DuraFil® - ist besonders langlebig

Moderne Prozessbdnder unterliegen aufgrund stetig
steigenden Anforderungen immer héheren Belastungen
- sei es fir den Einsatz in der Papiermaschine, in der
Filtration, bei Nonwovens oder anderen Anwendungen.
Einerseits fihren hohere Produktionsgeschwindigkeiten
sowie der Einsatz aggressiver Fillstoffe zu starker Ab-
riebbelastung. Andererseits erfordern der Einsatz von
Klebern im Nonwoven-Bereich und von Altpapier im
PMC-Bereich sowie das Zusetzen von Filtermedien ber
die Zeit eine intensivere Hochdruckreinigung. Dennoch
sollen die Siebe eine moglichst hohe Standzeit aufwei-
sen. Hierfur braucht es Monofilamente, die diesen har-
ten Bedingungen standhalten. Perlon® hat eigens zu
diesem Zweck spezifische Polyester-Monofilamente
entwickelt, die den aggressiven Prozessbedingungen
dauerhaft erfolgreich widerstehen.

DuraFil®°- besonders widerstandsfahig

Diese Monofilamente werden unter dem Markennamen
DuraFil® vertrieben. Sie haben eine aul3ergewdhnliche
mechanische Widerstandsfahigkeit und halten den ho-
hen Belastungen in zahlreichen Einsatzbereichen stand.
Der Einsatz von DuraFil® Monofil hilft, die Lebenszeit
hochwertiger Siebe zu verlangern.

DuraFil® Type 9**YR iiberzeugt neben seiner sehr gu-
ten Abriebbestdndigkeit durch eine aul3ergewdhnliche
Bestandigkeit gegen Hochdruckreinigung.

DuraFil® Type 9**YW hat eine sehr gute Fibrillationsre-
sistenz und eignet sich speziell fir Einsdtze, bei denen
es auch auf Druckbestdndigkeit ankommt. Die hohe Wi-
derstandsfahigkeit von DuraFil® Monofil der Typen Y, YR
und YW im Durchmesser 0,50 mm wurde mit einem
Scheuertest (Knife Edge und Squirrel Cage) sowie im
Fibrillationstest (Hammerschlagtest) bestatigt.
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Monofilament mit optimierter Strapazierfahigkeit

The Filament Company

Eigenschaften von Formiersieben beim Einsatz von DuraFil® Monofilamenten

Knife Edge Test Squirrel Cage Test Hammer Beat Test
Number of abrasion cycles before break 16.068 Numberof abrasion cyclestill break Percentage of splitted (fibrillated) monofilaments 18,2
Test carried out on moncfilament 0,50 mm Testcarried out on diameter 0,50 mm Test carried out on diameter 0,50 mm
63.607 64.100
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0,50 / 910YR 0,50 / 910YW 0,50 / 910Y 0,50/910YR 0,50/ 910YW 0,50/ 910Y 0,50/910YR 0,50/910YW 0,50/ 910Y

Wir haben die Hochdruckreinigungs-Bestandigkeit eines Formiersiebes mit Monofilen aus DuraFil® im Vergleich zu
Standard-Polyester getestet. Wadhrend die Standard-Monofile beim Versuch vollkommen zerstért wurden, zeigte
das Sieb mit DuraFil®° Monofilen unter gleichen Testkonditionen keinerlei Beschddigungen. Dies bestatigt das
hervorragende Verhalten von DuraFil®selbst unter schwierigen Bedingungen.
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Hochdruc t Die Abriebbestdndigkeit von Formier-
Formiersieb aus Standard-PET Mono- Formiersieb aus DuraFil® Monofilament sieben wurde gegen einen Keramik-
filament (blaue Faden). Die Monofile (blaue Faden). Die Monofile zeigen kei- zylinder in einer CaCO3-Suspension
zeigen starkste Beschadigungen bis nerlei Beschadigung. getestet. Der Gewichts- und Dicken-
hin zur Auflésung. verlust des Siebes, welches aus

DuraFil® Y bzw. YR hergestellt wurde,
war im Vergleich zu Standard Polyes-
ter 9**H wesentlich geringer.

Markenzugehérige Produkttypen: 7**VY, YY / 8**Y / 9**Y, HY, YR, YW

Diese Produktinformation wurde nach bestem Wissen und mit grof3ter Sorgfalt erstellt. Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und
Aktualitat der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. Je nach Durchmesser und Fertigungstechnik kénnen die
technischen Parameter und das Verhalten des Monofilaments abweichen.
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